I STAVBA

PORUCHY A VADY STAVEB

CAST 6: TRHLINY V CIHELNYCH
ZDECH - ZPUSOBENE ZAKLADOVOU PUDOQU I,

V pfipadech, kdy zaklady stavebniho objektu nejsou dostate¢né hluboké, tj. nedosahuiji
nezamrzné hloubky cca 90—130 cm pod uroven terénu, zemina — pada pod zaklady stavebniho
objektu zmrzne, a tim zvétSuje svij objem a zaklady nadzvedava. Samoziejmé po rozmrznuti
pudy zaklady opét klesnou, a tim dochazi k vertikalnimu pohybu, ktery neni rovnomérny,

a vznikaji trhliny a praskliny v cihelném zdivu. U rdznych zemin se promrznuti uplatriuje do
rizné hloubky. Pise¢né zeminy promrzaji malo, naopak jilové zeminy vyraznéji.

K tvorbé trhlin a prasklin mdze dojit i u stavebnich objektd, které
byly do té doby bez problémd. Promrznout mizou zaklady i ne-
obyvanych a nevytapénych stavebnich objektl. Obvyklé projevy
— poruchy pfi promrzani zakladl: trhliny a praskliny na sténéach nad
zéklady (trhliny i praskliny obvykle aktivnf), naklonéni stavebniho
objektu a tzv. zkfizeni oken (Spatné otvirani nasledkem deformace
okennfho ramu).

Z hlediska promrzani zakladii stavebniho objektu se stanovi
nejmensi hloubka zalozeni pod upravenym povrchem:
v pod zdmrznou hloubkou, 0,80 m u hlinitopisc¢itych

a piscitohlinitych pld;

v 1,0 m u jilovych pld;

v 1,4 m u smrétitelnych jilG;

v 0,5 m u skalnich hornin;

v 1,6 m u jemnozrnnych zemin F6 a F7,

v 0,45 m pod vnitfnimi sténami;

v nejméné 0,4 m u provizornich konstrukci a u zaklad(
prokazatelné chranénych proti promrzant;

v hloubku zé&kladd je nutné zvétsit v oblastech s vét§im

mrazovym indexem.

Obr. 1. Charakteristické trhliny ve zdivu, zptsobené
nedostate¢nou hloubkou zakladd.
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Obdobny efekt jako promrzani zékladl stavebniho objektu vyvolava
i dodate¢né odhaleni suterénu objektu (napfiklad pfi rekonstrukci se
dodate¢né dostavi gardz nebo dilna), které zplsobuje promrzani
podzékladi, a to opét zplsobuje trhliny a praskliny ve sténach (trhliny
i praskliny obvykle opét aktivnr).

Dal$imi vadami mize také byt, Ze pod zéklady stavebniho objektu nenf
stejné podlozi — zaloZeni na vice rdznych horninach. Rlzné horniny
jsou odlisné stlaceny a jinak reaguji na zmény vihkosti a teploty, tj.
stavebni objekt pod zaklady nema pevné podlozi. Tento problém
mUze vzniknout tim, Ze pod ¢asti pldorysu objektu je staré navazka
(nelnosna zemina), viz obr. 2 a 3; 4.

MUzZe se také stat, ze na jedné strané zakladd stavebniho objektu
je Unosné podloZi nebo skéla a na druhé méné tnosna plda. Cast
stavebniho objektu nad méné dnosnou pldou mlze sesednout
a v nadzakladovém zdivu vzniknou trhliny sklonéné k mistu sesed-
nuti — obr. 4. U tohoto sesednuti jsou nejrizikovéjsi rozdilna sedani
nepropustnych hornin (jflovitych), které nejvice reaguji na zménu
vlhkosti a teploty.

Obvyklé poruchy pfi rozdilu hornin: trhliny a praskliny ve sté-
nach nad zaklady (trhliny ¢i praskliny obvykle aktivni), naklonénf
stavebniho objektu nebo jeho ¢asti a tzv. zkfizeni oken (Spatné
otvirani nasledkem deformace okenniho ramu). Trhliny &i praskliny
vznikaji nej¢astéji v té ¢asti zdiva (cihelné stény), ktera poklesnutf

Obr. 2. Charakteristické trhliny ve zdivu, které jsou zplisobeny
sesednutim stavebniho objektu ve stfedni casti, kde jsou zaklady
zaloZeny na navazce (1. Unosnd zemina, 2. nednosna zemina).

Obr. 3. Charakteristické trhliny ve zdivu, které jsou zplsobeny sesednutim
stavebniho objektu v krajnich ¢astech, kde jsou zaklady zaloZeny na navazce
(1. nosna zemina, 2. neunosna zemina).

Obr. 4. Charakteristické trhliny ve zdivu, které jsou zplsobeny sesednutim
stavebniho objektu, kde jsou zaklady zaloZeny na jedné strané neunosné
zeminy (1. Unosna zemina, 2. neinosna zemina).

stavebniho objektu vzdoruje nejméne. Pozor — vlastnosti hornin
pod stavebnim objektem se mohou projevit i nékolik let po jeho
dokoncent, a to v disledku zmén teplot a vihkosti hornin. Z tohoto
dlvodu je nutné pfed samotnou stavbou udélat inZenyrsko-geo-
logicky prlizkum a na jeho zakladé navrhnout dostate¢né a pevné
z&klady stavebniho objektu.

STAVBA I

Dal$im problémem je, ze nékteré horniny, zejména sprase a jilovité
horniny, se pfi vysychani smrétujf a po zavodnéni nabobtnaji. V praxi
to mUze vypadat tak, Ze pfi jejich vysychani mize ¢ést stavebniho
objektu poklesnout, a naopak pfi zavodnéni — zavihnuti bobtnaji
a nadzvedavaji zaklady stavebniho objektu, a tim dochéazi k jeho
deformacim. K témto problémim mdize dochazet, kdyz se pobliz
stavebniho objektu pod povrchem terénu nachazi objem vody,
ktery je zavisly na pocasi (napfiklad: srazkova voda ze stfechy
je svedena jen k zakladim stavebniho objektu, kolisavé hladina
podzemni vody v okoli Fi¢nich tokl nebo strom usazeny blize, nez
5 m od stavebniho objektu, maze vysychanim odebirat vidhu. Do-
chazi k sesedani zakladU, problémy mohou nastat i pfi dodate¢nych
Upravach kolem domu).

Obvyklé poruchy pfi vysychani ¢i smaceni a smréténi &i bobtnanf
hornin: trhliny a praskliny ve sténach v rozich stavebniho objektu
(trhliny ¢i praskliny obvykle aktivni), trhliny ¢i praskliny ve sténach
orientovanych na jih (trhliny ¢i praskliny obvykle aktivni) a tzv. zkfizenf
oken (8patné otvirani nasledkem deformace okenniho ramu).
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Obr. 5. a 6. Ukazka aktivnich trhlin ve zdivu pfi sesednuti stavebniho objektu,
které se projevilo aZ po urcitém case.
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