I STAVBA

PORUCHY A VADY STAVEB

CAST 8: TRHLINY V CIHELNYCH ZDECH, PRICKACH

PretiZzeni svislych nosnych konstrukci uvnitf stavebniho objektu je velmi nebezpecéné,
zejména tvofi-li nosné konstrukce cihelny sloup, pilit. K jejich pfetizeni dochazi napfiklad

pfi rekonstrukcich nebo stavebnich upravach nebo také zménou uzivani mistnosti. DalSi
rizikové faktory mohou byt také nastavby, bourani zdénych pficek, vystavba novych zdénych
pricek a jiné dispozicni usporadani vnitfniho vybaveni, které neumérné zatézuje vodorovné
konstrukce. Na viné mGze byt i vihkostni faktor, kdy dochazi ke snizeni pevnosti cihelné zdiva
(zejména u dolni ¢asti stén prizemi starSich stavebnich objekt).

Pretizeni cihlového pilite je oCividna reakce, kdy se vytvofi jedna
nebo nékolik pribéznych svislych trhlin prochazejicich i cihlami. Tyto
trhliny rozdéluji cihelny pili¥ na jednotlivé elementy, u kterych hrozf
vyvalenia zhroucené celého pilite a ostatnich stavebnich konstrukci,
jez tyto cihelné pilife podpiraji (vodorovné stavebni konstrukce). Jak
je patrné na obr. 1, pfi zvySeni zatiZzenf stavebni konstrukce cihelného
pilife na Unosnou mez se zdivo rozestupuje a vybocluje a objevuji se
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Obr. 1-Prvni faze Obr. 2 - Druha faze Obr. 3 - Treti faze
pfetiZzeni cihelného pretizeni cihelného pfetiZzeni cihelného
pilite (trhliny ve pilite (trhliny na pilite (rozdrceny
spare cihelného hrané dnosnosti cihelny piliF).
zdiva). cihelného pilite).

Obr. 4 - Ctvrté faze — kolaps celé stavebni konstrukce.
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trhliny v jednotlivych cihlach, obvykle v prodlouzeni sty¢né spary.
Obr. 2 ukazuje, jak se pfi rostoucim zatizeni cihelného pilife tyto
trhliny prodluzuji obéma sméry, a obr. 3 ukazuje, jak se cihelné zdivo
rozestupuje, hrouti a borti. Obr. 4 pak pfedstavuje totalni destrukci
stavebni konstrukce objektu.

Trhliny mohou vznikat i ve svislych nosnych konstrukcich stavebniho
objektu v disledku oslabenf zdiva, k tomuto poskozeni mize opét
dochézet v misté neodbornych zasahl do nosnych konstrukci ob-
jektu. Tato pochybeni mizeme sledovat napfiklad, jsou-li vedené
nové instalace, jako jsou dodate¢né provadéné rozvadéce, prostupy
instalaci, dodate¢né otvory pro okna, dvefe, niky apod.

Obr. 5 - Trhliny v ddsledku oslabenf zdiva — vedeni dodatecnych instalaci.

Poruchy a vady Ize sledovat také u starych stavebnich zdénych
konstrukci, které jsou zpravidla obloukového tvaru — u kleneb. Ty
jsou vystaveny v prabéhu jejich dlouhé Zivotnosti rliznym vlivim
(mechanickym, vihkostnim U¢inkdm) nebo také vlastni degradaci
klenby, nosnost klendkd, zdici malty apod. Klenby jsou obloukové
stavebni konstrukce, zpravidla jsou slozeny z jednotlivych stavebnich
dilct (kéamen, cihla). Klenba vzhledem k existenci spar mezi staveb-
nimi dilci neni schopna prenaset tahova namahani, veskeré vnéjsi
zatizeni se tudiz prenasi tlakem v prifezu dané klenby.

Poruchy a vady klenby vznikaji nejcastéji vlivem jejiho pretizeni
v disledku rdznych stavebnich zmén a Uprav, deformaci podpor
ve vodorovném sméru (porucha v disledku horizontélnich sil v pa-
tach klenby) nebo svisle od nerovnomérného sedani zékladové

konstrukce. Pfetizenim klenby v ni vznikajf trhliny pfevazné tahové,
ale i tlakové a smykové. Pretizeni na jedné strané klenby zpUsobuje
prasklinu ¢i trhlinu tahovou na lici klenby. Prasklina nebo trhlina
tlakova v misté pretizeni se objevuje na rubu klenby, a to u jejiho
vrcholu nebo v pfipadé na druhé strané, nez je klenba pretizena.
Nejhoréi poruchy vznikaji vzdy poklesem podpdrnych zdi, kde je
na viné opét bud mala hloubka zalozeni, nebo zmény v zakladové
pudé, anebo v disledku nadmérné vihkosti, kdy dochazi k dlouho-
dobému zatékani vody (netésnosti kanalizace, destové kanalizace,
vodovodniho potrubi apod.). Pokud podpurna zed poklesne, klenba
se vychyli ze svislého sméru, coz vede k velké horizontalni sile do
podpor a u kleneb nedostate¢né silnych to muize vést k jejich ficeni.
Poklesem &i posunem podpor vznikaji smykové trhliny, které jsou
nebezpecné.

Smykova trhlina

Tahové trhlina

Pasobenf a rozioZen sil
Jjak kienba pisobl na podpory

Tlakova trhlina

1. Pata klenby (patice) - nejnize ulozeny kamen v oblouku
2. Klenak (vrcholovy kamen) - stfedovy svornik

3. Lic klenby

4. Rub klenby - hibet

5. Celni oblouk

6. Vyplii klenby

Obr. 6 — Popis klenby véetné charakteristickych trhlin
podle charakteru namahani

Trhliny a vady na nenosném zdivu (pfickach) stavebnich objekt(
se prevazné objevuji v dUsledku nadmérného prihybu vodorovné
(stropnf) konstrukce od zatiZzeni ¢i pretizeni. Jednim z dlvod je, ze
u Zelezobetonovych monolitickych vodorovnych (stropnich) desek
dochézi k trvalé deformaci, od dotvarovani dané stavebni konstrukce
az po trvale velké prahyby, které maji za néasledek naruseni nenosného
zdiva (pficek) trhlinami a prasklinami. Obzvlast u pérobetonového
materidlu, ktery je kiehky a neni schopny pfenaset nadmérné de-
formace vodorovné (stropni) konstrukce.

V téchto pfipadech Ize nenosné zdivo (pFicku) vystavéet s Casovym
odstupem od betonaze zelezobetonové monolitické stavebni kon-
strukce a provadét radneé dilatacni spary v mistech, kde je nenosné
zdivo (pficka) napojena na obvodové stény a vodorovné konstrukce.
Nenosné stavebni konstrukce nemaji totiz zadnou nosnou — statickou
funkci. Pokud se na nich objevuji trhliny ¢i praskliny, jak je uvedeno
vy$e, jsou vétsinou zplsobeny vliivem okolnich stavebnich konstrukef
(prahyby stropl, pohyby nosnych stén, pohyby zékladd apod.).
Poruchy na nenosnych stavebnich konstrukci maji vétSinou pouze
esteticky vyznam, tudiz nehrozi destrukce stavebniho objektu.

STAVBA I

Také u nenosného zdiva mdzeme pozorovat technologickou nekéazer
provedeni, kdy se do vystavby nenosného zdiva (pficky) poustéj
technicky slab$f realizatofi a v mnoha pfipadech opomenou tech-
nické pozadavky. Mezi pfiklady technické nekazné Ize napfiklad
uvést nedodrzovani pfevazby zdiva, kombinace rtznych zdicich
materiéll, nedodrZeni pfedpisl o provadéni, chybéjici ¢asti pricky
(dvefni systémovy preklad, viz foto), chybné zaloZenf pricky, chybné
ukotvovani — napojovani na obvodové a vodorovné stavebni kon-
strukce, absence dilatace apod.

L b Obr. 7 - Dilatacni

spara u nenosného
zdiva (pricky) —
napojeni na
vodorovnou
(stropni) stavebni
konstrukci
stavebniho
| I i objektu (napfiklad
\[}\“ [ = | RSy | extrudovany
i i ‘ VL tvrzeny polystyren).

Technologicka
nekazer provedeni
nenosného zdiva —
pficky (chybéjici
systémové nenosné
preklady, chybna
pfevazba zdiva).

]Z | Obr.8a9-

Ing. Michal Berka, MBA
Foto, obrazky: archiv autora
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