I STAVBA

PORUCHY

A VADY STAVEB

CAST 10: VLHKOST — VODA .

Jak uz nazev tohoto dilu napovida,

jeden ze zasadnich a jiz nékolikrat
zmiflovanych problému pozemnich staveb

je eliminace vlhkosti — vody ve stavebnich
konstrukcich. Vlhkost — voda a technologicka
nekazen (nedodrzeni technologickych
stavebnich postup() jsou z 80 % hlavnimi

a zasadnimi pfic¢inami vSech poruch a vad
pozemnich staveb.

Kazdy stavebni objekt musi mit vyfeSeny vztah k vodé, a to ve vSech
jejich forméach (dést — atmosférické vlivy, vihkost, snih, mraz apod.).
Voda je velmi destruktivni a dokaze za urCity Casovy Usek znicit kazdy

stavebni objekt — degradaci stavebnich materiald.
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Obr. 1: Zdroje a pfi¢ina vihkosti — vody ve stavebnim objektu.

Pro stavebni Ucely rozdélujeme rlzné druhy zdroje vihkosti — vody.
Pokud se zdroj vihkosti — vody podafiidentifikovat, zna¢né to usnadni

feSeni daného problému.
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Vihkost — vodu a jeji pfiéiny mizZeme rozdélit dle obr. 1:

1.

Zemni vihkost, tlakova voda, vzlinajici voda (vlhkost) — voda vzlina do
stavebnich konstrukci mikroskopickymi péry a proniké do interiérQ
stavebniho objektu. Porusenéa hydroizolacni funkce stavebniho
objektu — nefunkéni vodorovna nebo svisla hydroizolace.

. Hygroskopicita (vihkost), zivelna voda (vihkost) — podzemni tvrda

voda vzlina do stavebni konstrukce a sll v ni obsazena narusuje
stavebni objekt (zdivo, omitky apod.); Zivelna voda (vihkost) mize
ohrozovat stavebni konstrukce pfi povodnich, pfivalovych destich
atd.

. Zatékani vody — zmény ve stavebni konstrukci i uzivani stavebniho

objektu bez zajisténého ucinného vétrani (pouziti nevhodnych
povrchovych vrstev otvord vyplni — okna, dvefe, utésnéni oken
bez zajist&éného vétrani, zména systému vytapéni a vétrani apod.).

. Kondenzaéni voda (vlhkost) — vznika v interiéru a v prostorach

stavebniho objektu, které nejsou kvalitné odvétravané, mize
kondenzovat na povrsich a déle pronika do stavebni konstrukce.
Vodni pary kondenzuji na vnitfnim povrchu obvodovych a nosnych
stavebnich konstrukci v mistech tepelnych mostu.

. Srazkové voda (vlhkost) — mdze ohroZovat stavebni konstrukci,

napfiklad stfechu, kvdli chybné provedenym stavebnim detail(im,
jako jsou atika, svody, zlaby, parapety, okna, okapy apod. Také
mUze dochézet k poruchdm v oblastech zpevnénych ploch v okolf
stavby, terasy, balkon( apod.

. Voda (vlhkost) z poskozenych rozvodd TZB - pfi poruge nebo

havarii se nahromadéné voda vsakuje do mist v okoli podkozeni
a pronika do stavebni konstrukce.
Nedostatec¢na udrzba stavebniho objektu.

Obr. 2: Vykvéty soli na omitce stén v suterénu zplsobené
vzlinajici vihkost v dusledku nefunkéni svislé a vodorovné
hydroizolace pod zdivem stavebniho objektu.



VlIhkost se pfirozené vyskytuje v ovzdusi a na urcité urovni ji musime
zajistit i ve vnitfnim prostoru stavebniho objektu. Pokud vSak mira vih-
kosti pfesahne limity stanovené pro danou stavebni konstrukci, stavebni
konstrukce starne a stavebni materiély v ni obsazené degraduji. Mira
degradace objektu je zavisla na kvalité a Cetnosti jeho Udrzby a cykll
udrzby zajistujicich obnovovani ochrannych povrchovych vrstev.
Jestlize udrzbu podcenime, mize se degradace materialu postupné
dostavat z jeho povrchu do hlubsich vrstev stavebni konstrukce a miize
dochazet k vaznym zmeénam mechanickych vlastnosti, vedoucim az
ke snizené statické spolehlivosti stavebniho objektu.

Hydroizolace chrani interiér stavebniho objektu pfed vodou. Rizika
jejf poruchy jsou rlizna pro rlizné ¢ésti stavebni konstrukce. Podle
umisténi délime hydroizolace na:

hydroizolace zékladU a suterénu stavebniho objektu;
Sikmé a ploché stfechy stavebniho objektu;

fasady stavebniho objektu;

interiérové izolace stavebniho objektu — mokré provozy.

AN NENIEN

Hydroizolace zaklad( a suterénu stavebniho objektu — jen skladba
hydroizolaénich materidlt k zabranéni vnikani vody do stavebniho
objektu nestaci. Mnozstvi vody, které mdze do objektu vnikat, je za-
vislé i na vySkovém osazeni stavebniho objektu do terénu, na tvaru
terénu, na technologii odvodnéni, ale také na propustnosti zeminy.

Je-lizemina v okoli objektu malo propustnd, vnikéa voda do stavebnich

Obr. 3: Nedostate¢né odvodnéni stavebniho objektu v oblasti s jilovou,
téZce propustnou zeminou (voda se zadrZuje i kdyZ neprsi).

Obr. 4: Vodorovna hydroizolace stavebniho objektu (asfaltové pasy).

STAVBA I

zasypU kolem zéakladl, suterénu, inZzenyrskych pfipojek a hromadf
se v nich. Hydroizola¢ni konstrukce zakladl a suterénl se vytvareji
z vrstev hydroizolaénich materidld (asfaltové pésy, plastové félie)
a v pribéhu vystavby mohou byt vystaveny zvy$enému provozu a hrozf
riziko poskozeni. Hrozi i riziko nedodrzeni technologickych postupt
a feSenf detailll hydroizolace — a voda kaZdou nedokonalosti projde
do stavebniho objektu.

Obr. 5: Vodorovna hydroizolace stavebniho objektu — konstrukéni
detaily technickych prostupd.
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Obr. 6: Svisla hydroizolace stavebniho objektu véetné detaild hydroizolace
u velkych portélovych oken (asfaltové pasy, hydroizolaéni néteér).

Obr. 7: Vodorovna hydroizolace stavebniho objektu (PVC fdlie).

Sikmé stfechy stavebniho objektu se skladaji prevazné ze skladanych
stfesnich krytin (keramickych, betonovych apod.), které nejsou za
urcitych klimatickych podminek Uplné vodotésné (Sikmym vétrem
hnany dést, snéhové navaly apod.), a také na spodnf strané stfesnf
krytiny dochazi k povrchové kondenzaci vihkosti, kterd z povrchu
muze odkapavat.
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Proto je Sikma stfecha pod skladanou stfesni krytinou doplnéna o hyd-
roizolaci, ktera nezadouci vodu zachyti a odvede mimo stavbu. Spatné
provedeni této doplikové hydroizolacni vrstvy nebo jeji poskozeni
vede k rizikovym faktordm, napfiklad dolni okraj hydroizolace nenf
podepfen — absence okapniho plechu nebo bednéni, chybi pojistna
hydroizolace v pfipadé obytného podkrovi, nedostate¢né napnuti
hydroizolace pod krytinou (provéseni), necistoty na hydroizolaci
pod krytinou atd. Ale nejen hydroizolace je pfi¢inou poruch Sikmych
stfech, byvaji to i ostatni detaily stfesniho plasté, napfiklad netésnosti
v oplechovani komind, Uzlabi, stfesnich oken, odvétravani kanalizac,

Obr. 8: Sikma stfecha — dodrZeni technologie provedenr hydroizolace
ve vsech spojich a konstrukcnich detailech; musi byt vodotésna a odvadét
vodu z Sikmé strechy.

Obr. 9: Sikmé sttecha — dodrzeni technologickych postupt
a konstrukcnich detail( strechy.

Obr. 10: Pravidelna udrzba Sikmé stfechy alespori 1x do roka zarucuje,
Ze se na ni nebude kumulovat destova voda, ktera by poskozovala ostatni
stavebni konstrukce.
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Obr. 12: Dfevené prihradove vazniky.

sméfuje Sikmo do krytiny a nebo sklon Sikmé stfechy je mensi nez
hodnota bezpecného sklonu krytiny a sklon Sikmé stfechy je mensi
nez hodnota mezniho sklonu krytiny apod.
VSechny tyto uvedené poruchy a vady v€etné chybéjici hydroizola-
ce zpUsobuji naruSovani statické funkce stfesni konstrukce $ikmé
stfechy — hnilobu krovu Sikmé stfechy, zatékani do podkrovi, skvrny
na faséddé nebo degradaci fasady (povrchu), skvrny na podhledech
(SDK, drfevo), zatékani v rizikovych mistech (komin, Gzlabi, stfesSni
okna) apod.
Ing. Michal Berka, MBA
Foto, obr.: archiv autora
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